PLANCHAS
GALVANIZADAS

Producto fabricado a partir de bobinas de acero laminadas en frio
revestidas por inmersién en caliente en un bafio de zinc en ambos lados.

m NORMA TECNICA

!En la fal:gncacnon de pangles, coberturas, carrocerias, JISG 3302 0 equivalente ASTM AB53 | A 653M.
instalaciones para la avicultura, ductos y silos.

FORMATO TOLERANCIA

1200 X 2400
1/64" 0.40 9.56 0.05
1/57" 0.45 10.69 0.05
1/54" 0.50 11.82 0.05
1/46" 0.55 12.95 0.05
1/40" 0.60 14.08 0.06
1/34" 0.75 17.48 0.06
1/32" 0.80 18.61 0.07
1/30" 0.85 19.74 0.07
1/27" 0.90 20.87 0.07
1/24" 1.00 22.00 0.08
1/22" 1.15 26.52 0.08
1/20" 1.20 27.65 0.08
1/18" 1.45 33.30 0.10
1/16" 1.50 34.43 0.10
1/40" 1.90 43.48 0.12

1/8" 3.00 68.34 0.14



