
Piso de ómnibus, embarcaciones navales, escaleras y  
pasadizos de plantas industriales. 

- ASTM A36/A36M-14
- JIS G3193-2008
- ASTM A786 / A786M-15

Producto plano que se obtiene por la laminación en caliente de 
planchones de acero estructural. Esta plancha tiene resaltes en la 
superficie de una de sus caras. 

PLANCHAS ESTRIADAS

ESPESOR FORMATO 
1200 X 2400

TOLERANCIA

(MM) (Kg/plancha) (+/-mm)

1.80 45.15 0.30

2.00 52.65 0.30

2.40 57.69 0.40

2.50 57.20 0.40

2.90 69.50 0.40

3.90 102.92 0.50

4.40 105.35 0.50

5.90 136.50 0.50

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES

USO NORMA TÉCNICA


